UBINAM
Uusien biohajoavien  muovimateriaalien
alheuttamien  ymparistoriskien
arviointi  Itameren meriymparistossa
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Meriin paatyy paljon muovijatetta

How much plastic is estimated to be in the oceans and where it may be

Total plastic estimated to have ended up in the sea'
000 00000 00000 00000
0 0000 ooo

i . v
o0 n = 86 million tonnes v
v
4 O 1 10 m ]
] OO Il ( L0000
1000 I 1 1000 00000
1000C I L 10 00000
-lw 10 i )
it f; = Annual input from
it it wimia] v v maritime activities*
H i | W @ 1 50 000 tonnes/year
As il i * * Latest estimates availabl
) L) -] N lest estimates available
0o oc IL v are from the 1970s
]l LLLL]
] i/minfniniui I A

1000 G ]
1000 O ]
1000 O i

1000 O0000¢ ' Floating on the open ocean surface
Coastal ocean waters 210000 - 439 000° tonnes
23 million tonnes’ [T
u

0000 00C ‘."3[[')
s

MARINE RESEARCH CENTRE

Plastic mass
W = 100 000 tonnes

Floating plastic, just the tip of the iceberg

Open ocean waters
34 million tonnes

Coastline and sea floor

Floating on th: f: A
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waters

Notes: )
! Calculated as 1.4% of all the plastics produced since !M
From Jang etal, 2015 ' |
. ?Lebreton et al.,, 2012 '
Coastline 2 Assuming 66% of the plastic is buoyant. From Jambeck etal, 2015
and sea floor *From Cézar et al, 2014; Eriksen et al, 2014; van Sebille, 2015

Sources: GRID-Arendal own calculations, each source is indicated in the notes
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ltameri el ole poikkeus

Itameren roskista jopa 90 prosenttia on muovia.
Tyypillisimpia roskia ovat tupakantumpit,
muoviriekaleet, vaahtomuovit, muovipussit, korkit,
pullot ja pakkaus- ja rakennusjatteet.
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Biopohjaiset  ja biohajoavat materiaalit
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Biomuoveilla tarkoitetaan useimmiten biopohjaisista raaka-
aineista valmistettuja biologisesti hajoavia materiaaleja.

Materiaaleja esim. PLA, PHB, plastisoitu tarkkelys,
selluloosa-asetaatti, materiaalien seokset, puu-
biomuoviseokset.

Voidaan kayttaa sovelluksesta riippuen moniin tarkoituksiin
(kahvimukien kannet, kertakayttomukit, kassit, biojatekassit,
kalvopakkaukset, kosmetiikkapakkaukset)

Esim. bio-PE el ole biohajoavaa vaikka se onkin
biopohjaista

Materiaalien biohajoavuus on yleensa todettu teollisessa
kompostoinnissa.



MARINE RESEARCH CENTRE

SY KE

UBINAM -hanke
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Osa tuotteista joilla on riski paatya mereen voidaan korvata
ymparistolle turvallisemmillla biohajoavilla tuotteilla.
Vaihtoehtoja on jo markkinoilla ja niita kehitetaan kiivaasti
lisaa.

UBINAM i hankkeessa tutkitaan kuinka biohajoavat
muovimateriaalit hajoavat meriymparistossa ja selvitetadan
niitd hajottajavia mikrobiyhteisgja.

Lisaksi tutkitaan mm. ymparistomyrkkyjen kertymista
sedimentista bio- ja petrokemiallisiin muoveihin.

Hankkeessa selvitetddn miten kotimainen kauppa ja
teollisuus kayttavat biohajoavia muoveja pakkauksissa ja
miten ne aikovat lisata niiden kayttoa.

Kesto 2019 loppuun, ensimmaisia tuloksia 2019 alussa.



MARINE RESEARCH CENTRE

Yhteistyo

0 Hankkeen paatoteuttaja on SYKE, kolme kotimaista
yrityskumppania jotka toimittavat materiaalia kokeisiin.

3 Sulapac oy
3 Plastiroll oy
3 Paptic oy
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Haastattelu - ja kyselytutkimus

Kirjallisuusselvitys, kysely/haastattelututkimus biomuovien
valmistuksesta ja kaytosta Suomessa.

Suomessa k2 ytet® 2 n vuosittain muoveja tuotteiden
valmistukseen noin 600 000 t, josta arvioidaan olevan n. 1%
biomuoveja, sis? It? en seka biopohjaiset ettabiohajoavat
MuoVit.

Biomuoveja k& ytetd2n p22asiassa pakkauksiin (esim.
elintarvikkeet, kosmetiikka) mutta my° s maataloudessa
katemuoveina. My° s elektroniikkatuotteissa biomuovien
kayttolon lis? @ ntynyt.
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Tuloksia : Haastattelu /kyselytutkmus
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Kysely Muoviteollisuus ry:n, Pakkauslaakso oy:n sekal
Pakkausyhdistys ry:n j@ senille

N. 50% vastaajista kertoi k2 ytt? v@ nsalbiopohjaisia,
biohajoavia tai molempia muovituotteita, eniten
muovipakkauksia k2 ytettiin/valmistettiin
elintarviketuotteissa.

Tavarantoimittajat tarjoavat kaupalle parhaillaan aktiivisesti
vaihtoehtoisia materiaaleja

Kauppa my0s etsii vaihtoehtoisia pakkausmateriaaleja.



Materiaalien  testaus : hajotuskoe

Hajotuskokeita merivedessa, sedimentissa ja
laboratoriossa

0 Kokeet jatkuvat 2019 kevaaseen

0 Yritysten materiaalien lisaksi testataan biopohjaisia ja
biohajoavia referenssimateriaaleja

MARINE RESEARCH CENTRE




MARINE RESEARCH CENTRE

Tuloksia : hajotuskoe
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Ensimmaiset meri- ja laboratoriokokeiden tulokset viittaavat
materiaalien vaihtelevaan hajoamisnopeuteen. Materiaalin
valinta ja esim. kalvopaksuus on tarkeaa
ymparistohajoamiselle

Hanke voi informoida tuotekehitysta materiaalivalintojen
osalta kun lopulliset tulokset saadaan.
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Sedimenttikoe

PAH-yhdisteiden imeytyminen ja mikrobikasvustot
erilaisten
muovien (1 cm?) pinnalla

I Likaista sedimenttid ja pohjanlaheista vetta keratty kahdelta
paikalta: Lansisatama, Vanhankaupunginlahti

Kutakin muovityyppia olevia paloja
iInkuboitu 3 kk joko O PERI NTEI S BIODBAJOAVAT

vedessa tai sedimentissa

Muoveista PAH-maaritys Ja
biofilmi
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